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I coloranti naturali

Piante tintorie

Animale



I coloranti naturali

Alcune fibre tessili sono più idonee per i coloranti naturali

VISCOSAArtificiali MODAL

ACRILICOPOLIESTERESintetiche

LINO-ORTICACANAPA COTONECellulosiche

SETA LANAProteiche



I coloranti naturali

Tinture di lane e di lini con coloranti naturali



Antociani, coloranti naturali

La colorazione di molti vegetali è dovuta agli Antociani

Sono pigmenti idrosolubili Di colore rosso - ruggine - bluSono Flavonoidi



Il tutolo del mais è ricco di Antocianine

Il tutolo
è uno scarto

del mais

Antociani, coloranti naturali



Alcea rosea (v. nigra) Commelina Communis (v. hortensis)

Antociani, coloranti naturali



Vinacce dell’uva (scarti) Riso nero, Venere (lavaggio)

Antociani, coloranti naturali



I coloranti naturali

Serve sempre un «mordente» per legare il colorante alla fibra

Il mordente è un composto chimico

MORDENTE

ALLUME

SALI DI STAGNO

SALI DI CROMO

SALI DI RAME

SALI DI FERRO



I coloranti naturali

Il mordente lega il colorante alla fibra

Il mordente incide su tono colore e solidità

MORDENTE TONALITA’ (es.: ROBBIA)

ALLUME Rosso-ruggine

SALI DI STAGNO Arancione

SALI DI CROMO Marrone

SALI DI RAME Giallo-bruno

SALI DI FERRO Bruno/castano-bruno



I coloranti naturali

Alcune fibre tessili sono più idonee per i coloranti naturali

VISCOSAArtificiali MODAL

ACRILICOPOLIESTERESintetiche

LINO-ORTICACANAPA COTONECellulosiche

SETA LANAProteiche



Antociani, coloranti naturali

Lana Cotone

Il tutolo
è uno scarto

del mais

Tinture con Antociani dal tutolo del mais

 



Le solidità delle antocianine
dipendono da molti fattori

Fattori influenti sulla solidità

Tipo di antocianina prescelta

Origine dell’antocianina (coltura)

Modalità di estrazione del colorante

Tipo di fibra da tingere

Mordente impiegato

Modalità di applicazione del mordente

Modalità di conduzione della tintura (tempi, temperature)

Modalità dei lavaggi finali ed eventuali post-mordenzature

Antociani, coloranti naturali



I coloranti naturali

SOLIDITA’ DELLE TINTURE TESSILI

Si misura con la 
Norma

ISO 105-B02  

Si misura con la 
Norma

ISO 105-C06 

Indici da 1 a 8 
dove

8 è il massimo

Indici da 1 a 5 
dove

5 è il massimo

Luce

Lavaggio



Antociani, coloranti naturali

1
2
3
4
5
6
7
8

Non-esposta Esposta Esposta

Solidità luce (Norma ISO 105 – B02)

Tinture su cotone e lana
con Antociani dal tutolo del mais.

Prove con 7 diverse mordenzature



Antociani, coloranti naturali

DEGRADAZIONE
del colore iniziale

Colore iniziale

STINGIMENTO
del colore
sulle varie fibre

Solidità al lavaggio (Norma ISO 105 – C10)

Tinture su lana
con Antociani dal tutolo del mais.

Prova con uno dei mordenti



Antociani, coloranti naturali

Colore iniziale
(dopo tintura)

Antociani: sono molto sensibili al pH

Colore
dopo lavaggio

Colore 
dopo lavaggio

e acidificazione Tinture su lana
con Antociani
dal tutolo del mais.

Prova con uno
dei mordenti

Il colore rossiccio si ha solo a valori di pH acido; esso è abbastanza stabile.
Il colore blu-verdastro si ha a pH neutro-alcalino, ma non è
termodinamicamente stabile: quindi il colore si degrada più facilmente.



CONCLUDENDO…

• Ottimi per alimenti: 
sono antiossidanti, fanno bene alla salute

• Aumentando l’intensità, migliora 
la solidità alla luce (cfr.: lamponi) 

• pH
• Temperatura
• Ossigeno
• Acido ascorbico
• Luce
• Enzimi
• Zuccheri
• Anidride solforosa
• Co-pigmentazione
• Metallo-complessazione 

• La carta giapponese azzurra Awobana
deriva da un complesso
antocianina-metallo-flavonolo:
è particolarmente stabile 

Il colore e la stabilità delle tinture dipendono da molteplici fattori:
struttura delle singole antocianine e ambiente circostante

Antociani, coloranti naturali
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